Umweltschutz und Energieeinsparung

Seit Jahrzehnten wird Steinkohlenflugasche erfolgreich
als Baustoff eingesetzt. Okologische oder gesundheitli-
che Nachteile sind bis heute nicht bekannt. Steinkoh-
lenflugasche ist nicht toxisch. Besondere MaflRnahmen
bei Verarbeitung, Anwendung und Nutzung von Stein-
kohlenflugasche sind nicht erforderlich.

Die Anwendung von Steinkohlenflugasche schont na-
turliche Ressourcen und entlastet die Umwelt durch
Substitution vergleichbarer Baustoffe, die energieauf-
wendig gewonnen, aufbereitet oder hergestellt werden
mussen. Aufgrund ihrer physikalischen und chemi-
schen Eigenschaften ist Steinkohlenflugasche ein wert-
voller Rohstoff fur die Baustoff- und Bauindustrie.

Die Umweltvertraglichkeit und arbeitshygienische Un-
bedenklichkeit von Steinkohlenflugasche ist in vielen
Untersuchungen nachgewiesen worden. Die rohstoffbe-
dingte Radioaktivitat liegt im Bereich anderer naturli-
cher Baustoffe. Schwermetalle sind Uberwiegend in den
glasamorphen Phasen fest eingebunden und werden
auch durch Wasser nicht nennenswert ausgelaugt.

Einbau von Steinkohlenflugasche (SFA) im Erd- und StraB  enbau

Tabelle 2: Einsatzbereiche

Branche Einsatzbereiche

Betonbau Baustellenbeton
Transportbeton
Leichbeton
Betonfertigteile
Betonwaren
Estriche

Mortel

Zementindustrie Rohmehl
Zementzumalstoff

Baustoffindustrie Estrichmértel
Mauersteine
Porenbeton
Putzmortel

Bergbau Bergbaumortel
Verpressmortel
Verfillmaterial

StralRen- und Wegebau Betontragschichten

Asphalt

Bodenverbesserung
Bodenverfestigung
Hydraulisch gebundene Trag-

schichten

Erd- und Landschaftsbau Schuttungen

Abfallwirtschaft Schlammkonditionierung
Klarschlammverfestigung

Bei den Herstellern und Anbietern von Baustoffen aus
Kohlekraftwerken liegen praktische Erfahrung und Re-
ferenzen vor, die in jedem Fall vom Anwender abge-
fragt und genutzt werden sollten.
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Steinkohlenflugasche

Steinkohlenflugasche (SFA) ist ein mehlfeiner Mineralstoff, der in Kraftwerken erzeugt, in Silos
gesammelt und in der Bauwirtschaft als hochwertiger und vielseitiger Baustoff eingesetzt wird.
Die Anwendung reicht vom Einsatz in Beton und Zement tber die Herstellung von Mauerstei-
nen, Schattungen und Hohlraumverfillungen bis zur Verbesserung von Bdéden im Erdbau. Etwa
drei Viertel der produzierten Mengen der Steinkohlenflugasche sind nach DIN EN 450
.Flugasche im Beton" zertifiziert bzw. haben eine bauaufsichtliche Zulassung und werden als
Betonzusatzstoff Typ Il gem&R DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 verwendet. Das verbleibende
Viertel wird im Bergbau, im Erd- und StraRenbau, bei der Zementherstellung und fir andere
Zwecke eingesetzt.

Produktion und Anwendung von Steinkohlenflugasche unterliegen einer dem jeweiligen Ver-
wendungszweck angepasste Qualitatsiberwachung.



Herstellung

Rohstoffbasis von Steinkohlenflugasche ist Steinkohle.
Steinkohlenflugasche entsteht in den GroRfeuerungs-
anlagen der Kraftwerke. Zu feinem Staub vermahlene
Steinkohle wird in den Kessel eingeblasen und bei
Temperaturen von mehr als 1200C verbrannt. Dabei
schmelzen die nicht brennbaren mineralischen Staub-
korner, die als natlrliches Begleitgestein in der Stein-
kohle enthalten sind, Uberwiegend oder vollstandig auf.
Die feinen Mineralstoffpartikel werden im Rauchgas-
strom mitgefihrt und als Steinkohlenflugasche fiir den
weiteren Einsatz als Baustoff mit Elektrofiltern abge-
schieden.

Siloanlage fur Steinkohlenflugasche (SFA)

Die Herstellung des Produkt im Ablaufschema

Steinkohlenflugasche (SFA), ein mehlfeiner Mineralsto  ff

Steinkohlenflugasche wird in Siloanlagen gesammelt.
Der Transport erfolgt trocken in Silofahrzeugen oder
angefeuchtet in abgeplanten Transportfahrzeugen, so-
wie per Schiff oder Bahn.

Die Herstellung der Steinkohlenflugasche unterliegt
einer standigen Uberwachung. Die Uberwachungsmaf-
nahmen dienen sowohl der Steuerung des Verbren-
nungsprozesses als auch der Sicherstellung einer
gleichméaRigen Steinkohlenflugasche-Produktion. Sie
umfassen aufRerdem die fir eine ordnungsgemale
Baustoffproduktion erforderliche werkseigene Produkti-
onskontrolle und Fremduberwachung durch daftr aner-
kannte Priif- und Uberwachungsstellen.

Eigenschaften

Steinkohlenflugasche ist ein feiner mineralischer Staub
von hell- bis dunkelgrauer oder hellbrauner Farbe. Infol-
ge der hohen Verbrennungstemperaturen besteht
Steinkohlenflugasche Uberwiegend aus kugelférmigen,
glasigen Partikeln. Die chemische Zusammensetzung
liegt im allgemeinen in den in Tabelle 1 angegebenen
Bereichen.

Steinkohlenflugasche besteht tUberwiegend aus Silici-
um-, Aluminium- und Eisenoxiden, den Hauptbestand-
teilen der Erdkruste. Daneben enthalt sie ebenso wie
natirliche Gesteine, verschiedene Spurenelemente.
Steinkohlenflugasche kann zudem geringe Anteile an
Restkoks aufweisen.

Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme (REM) von Steinkoh len-
flugasche (SFA)

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung von Steinkohlen  flug-
asche (bezogen auf die gluhverlustfreie Substanz)

Oxid Gehalt in M.-%
SiO, 40 bis 55
AlL,O3 23 bis 35
Fe,03 4 bis 17
CaO 1 bis 8
MgO 0,8 bis 4,8
K20 1,5 bis 5,5
Na,O 0,1 bis 3,5
TiO, 0,5 bis 1,3
SO3 0,1 bis 2,0

Infolge der glasig-amorphen Anteile und der grof3en
aktiven Oberflache reagiert Steinkohlenflugasche in
Gegenwart von Kalk und Wasser puzzolanisch. Dabei
entstehen, wie auch bei der Hydratation von Portland-
zement, Calciumsilikat- und Calciumaluminathydrate,
die zu einem festen Gestein verwachsen.

Steinkohlenflugasche entspricht in der chemischen Zu-
sammensetzung den seit mehr als 2000 Jahren ver-
wendeten vulkanischen Aschen und Erden wie Traf3
oder Bims. Der mittlere Korndurchmesser der Uber-
wiegend kugelférmigen Partikel liegt zwischen 10 und
30 um (1 pm = 1/1000 mm). Steinkohlenflugasche
weist Rohdichten zwischen 2000 und 2500 kg/m3 und
Schuttdichten zwischen 800 und 1200 kg/m3 auf.

Anwendung

Weltweit werden jahrlich mehr als 50 Mio t Steinkoh-
lenflugasche als genormter oder zugelassener Bau-
stoff erfolgreich eingesetzt. In Deutschland werden
Uber 98 % der jahrlich produzierten rund 4 Mio t im
wesentlichen im Beton und fur Betonwaren, im Erd-
und Straf3enbau und im Bergbau genutzt.

In DIN EN 450 ,Flugasche fur Beton, Definition, Anfor-
derungen und Gitetberwachung“ einschlie3lich An-
hang 1.6 zur Bauregelliste A des DIBt werden die stoff-
lichen Anforderungen an Steinkohlenflugasche gere-
gelt.

Die Verwendung als Betonzusatzstoff ist durch die DIN
EN 206-1 und die DIN 1045-2 geregelt. In den gelten-
den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen wer-
den spezielle Stoffanforderungen und Verwendungen
gemeinsam geregelt.

Die Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach DIN
EN 450 bzw. allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassun-
gen erfolgt nach den Bestimmungen der DIN 18990
bzw. der DIBt-Uberwachungsrichtlinie.

Fir die Anwendung in anderen Bereichen gelten die
jeweils dafur anerkannten Regeln der Technik, techni-
schen und normativen Regelwerke und Vorschriften,

Anwendung von Steinkohlenflugasche (SFA) auf der Baus telle
,Potsdamer Platz* in Berlin

wie zum Beispiel das Merkblatt der Forschungsgesell-
schaft fur StraRen- und Verkehrswesen Uber die
-verwendung von Steinkohlenflugasche im StraRenbau”
mit den zugehoérigen Technischen Lieferbedingungen
TL Min StB 2000.

Steinkohlenflugasche hat sich in sehr verschiedenen
Einsatzbereichen bewdahrt (Tabelle 2) Sie ersetzt
natirliche Baustoffe und verbessert bei gezieltem Ein-
satz die Qualitdt von Baustoffen und Bauteilen.



