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Schmelzkammergranulat

Schmelzkammergranulat ist ein Material von ausgezeichneter Umweltvertraglichkeit; es hat
sich als Baustoff im Hausbau, als Gesteinskdrnung fur Beton sowie im Erd- und Stral3enbau
und im Deponiebau vorzuglich bewahrt. Intensive Produktbetreuung und Forschung beglei-
ten die Anwendung von Schmelzkammergranulat seit tber 35 Jahren.

Die Produktqualitat wird regelmafiig uberwacht, die Anwendung ist in Regelwerken veran-
kert. Jahrlich werden ca. 2 Millionen Tonnen in Steinkohlekraftwerken produziert und vor
allem im Bauwesen eingesetzt. Die Anwendung von Schmelzkammergranulat schont natir-
liche Ressourcen und entlastet die Umwelt durch Substitution vergleichbarer Baustoffe, die
energieaufwendig aufbereitet oder hergestellt werden missen.



Herstellung und Produkteigenschaften

Schmelzkammergranulat wird bei der Verbrennung
von Steinkohle in so genannten Schmelzkammerfeue-
rungen gewonnen - das sind Kohlefeuerungen, in de-
nen die schmelzfliissigen, unbrennbaren Bestandteile
bei Temperaturen von ca. 1500 € abgezogen und
schockartig im Wasserbad abgekiihlt werden. Das
Material erstarrt dadurch glasig (amorph) zu Schmelz-
kammergranulat. Hauptbestandteil sind die minerali-
schen Anteile der Kohle.

Fur einige Verwendungszwecke wird Schmelzkam-
mergranulat mechanisch aufbereitet. Die Kornung
wird dadurch insgesamt
feiner und die mittlere
Festigkeit des einzelnen
Korns steigt.
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Tabelle 2: Bodenmechanische KenngréfRen von Schmelz-
kammergranulat

KorngréRenverteilung [mm] 0,2 - 11
Ungleichférmigkeitszahl U d60/d10 3 - 6
Durchlassigkeitsbeiwert k [10°m/s] 1 - 3
Dichte [g/cmd] 2,65 - 2,70
Kornrohdichte (Rohdichte) [g/cm?] 2,40 - 2,60
Schittdichte [g/cm?] 1,05 - 1,40
Proctordichte* [g/cm?3] 13 - 15
Hohlraumvolumen [%] 37 - 42
Winkel der inneren Reibung [q

(Scherfestigkeit) 40 - 45

* unabhéngig vom Wassergehalt

Aufbereitung von Schmelzkammergranulat

Makro- Aufnahme von Schmelzkammergranulat

Schmelzkammergranulat entsteht iberwiegend in ei-
ner KorngréfRe von 0,2 bis 11 mm (Bild: Korngro3en-
verteilung). Das Material besitzt produktionsbedingt
eine gebrochene Kornform. Schmelzkammergranulat
enthalt keine freie Kieselsdure. Besondere Merkmale
sind das geringe Schitt- und Einbaugewicht, der hohe
Reibungswinkel, der hervorragende Widerstand gegen
Frost und Verschleil3, die Unempfindlichkeit gegen
Umwelteinflisse sowie die hohe Durchlassigkeit und
die gute Filterwirkung von Schmelzkammergranulat-
Schittungen.

Schmelzkammergranulat-Schittungen entwéassern sich
in kurzer Zeit auf einen Wassergehalt von weniger als
5 M.-%. Derart entwéassertes Schmelzkammergranu-
lat weist eine geringe Warmeleitfahigkeit auf.

Aufbereitetes Schmelzkammergranulat entspricht in

seinen Eigenschaften den Anforderungen an Edel-
brechsand fir die Verwendung im Stral3enbau.

KorngréRenverteilung von Schmelzkammergranulat



Ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit

Schmelzkammergranulat ist in seiner glasigen Form
chemisch und mineralogisch gut vergleichbar mit dem
Naturstoff Obsidian, einem vulkanischen Glas. Die
Erfahrungen mit Obsidian zeigen, dass sich dieser
Stoff Uber viele tausend Jahre praktisch unverandert
halt, wie Werkzeugfunde aus der Jungsteinzeit deut-
lich belegen.

Schmelzkammergranulat enthélt keine organischen
Verunreinigungen wie Huminsaure und humusartige
Stoffe. Calciumcarbonat ist herstellungsbedingt nicht
vorhanden.

Schmelzkammergranulat ist frei von loslichen Salzen
und weist keine umweltschadlichen Konzentrationen

Schmelzkammergranulat als Pflasterbettungsmaterial

Schmelzkammergranulat im Deponiebau

insbesondere an Schwermetallen auf. Alle Schwerme-
talle sind fest in der Glasmatrix eingebunden. In syste-
matischen Untersuchungen wurde nachgewiesen,
dass Schmelzkammergranulat beim Auslaugen keine
umweltschadlichen Stoffe freisetzt. (Unterschreitungen
aller Grenzwerte der Trinkwasserverordnung).

Auflagen aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen
nicht. Demzufolge ist ein uneingeschrankter Einbau
auch in Wasserschutzzonen maglich.

Der Einsatz von Schmelzkammergranulat schont wert-
volle naturliche Ressourcen und entlastet die Umwelt
durch Substitution vergleichbarer Baustoffe, die ener-
gieaufwendig aufbereitet oder hergestellt werden mis-
sen.

Anwendungen im Bauwesen

Die Verwendung von Schmelzkammergranulat im
Bauwesen erfolgt nach eingefuhrten technischen Be-
stimmungen und anerkannten Anforderungen wie:

DIN EN 12620 Gesteinskdrnungen fir Beton
DIN V 106 Kalksandsteine

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Erdarbeiten im Straenbau, ZTV E-StB 94 (Fassung
1997)

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Tragschichten im StraBenbau, ZTV T-StB 95 (Fassung
2002)

Technische Lieferbedingungen fur Gesteinkdrnungen im
StraBenbau, TL Gestein-StB 04

Technische Lieferbedingungen fur Baustoffgemische und
Bdden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im
StraBenbau, TL SoB-StB 04

Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstel-
lung von Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen,
TL Pflaster-StB 2004

Richtlinie fur die Umweltgerechte Anwendung von industriel-
len Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen im StraRen-
bau, RuUA-StB 01

Merkblatt Uber die Verwendung von Schmelzkammergranu-
lat im StraBenbau, FGSV-Nr. 624 (1993)

Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen
aus industriellen Prozessen im StralRen- und Erdbau, Ge-
meinsamer Runderlass d. Ministeriums fir Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MUNLYV)
u. d. Ministerium fur Wirtschaft und Mittelstand, Energie und
Verkehr — vom 09.10.2001

Gutelberwachung von mineralischen Stoffen im Stralen-
und Erdbau, Gemeinsamer Runderlass d. Ministeriums fur
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (MUNLV) u. d. Ministerium fur Wirtschaft und Mit-
telstand, Energie und Verkehr — vom 09.10.2001)

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minerali-
schen Reststoffen/Abféllen — Technische Regeln, Landerar-

beitsgemeinschaft Abfall (LAGA) — 5. erweiterte Auflage
2004



Verwendung von Schmelzkammergranulat als Strahlmitt el

Die glnstigen Eigenschaften des Schmelzkammer-
granulates erlauben eine vielfaltige Verwendung als
Schiitt- und Filtermaterial im Stral3en-, Wege- und
Dammbau sowie als Gesteinskdrnung fur Beton. Dar-
Uber hinaus werden Harte und Rauhigkeit des Materi-
als bei der Verwendung als umweltfreundliches Streu-
mittel oder als Strahlsand genutzt.

Durch Trocknen, Prallspalten und Absieben wird aus
Schmelzkammergranulat ein  Strahlmittel hergestelit.
Es enthalt keine freie Kieselsdure und kann daher
keine Silikose auslésen. Es wird in den Korngruppen
von 0,04 mm bis 2,8 mm je nach Anwendungsart ge-
liefert. Das Endprodukt entspricht der DIN EN 1SO

Im einzelnen findet Schmelzkammergranulat
Einsatz als

Baugrundverbesserung
fir den Einbau tber und unter Wasser

Flachenfilter im Deponiebau
Schutzschicht fur HDPE- Folie im Deponiebau

Drainagebaustoff (Gas und Wasser)
fur den Deponie-, Erd-, Grund- und Stral3enbau

Tragschichten fir Straen- und Wegebau
(Asphaltschichten sowie hydraulisch gebundene und
ungebundene Tragschichten)

Fahrbahndecken
(Asphalt- und Tragdeckschichten, Betondecken,
Pflasterdecken und Fugenfillung)

Bettungsmaterial fur Platten und Pflaster

Verflll- und Hinterfillmaterial fur Baugruben, Leitungsgréaben
und Bauwerke

Frostschutzschicht

StrahImittel
Gesteinskdrnung fur Beton

Herstellung von Kalksandsteinen

Zuschlag fir Kaminsteine, Hohlblocksteine sowie fur Be-
tonwaren (z.B. Verbundsteine, Pflastersteine)

Ziegelherstellung

Pflanzensubstrat zur Dachbegriinung

Winterstreumittel

11126-4 und findet Verwendung fiir Entrostung und
Oberflachenbehandlung aller Art. Die physikalischen
Eigenschaften wie Harte, Zahigkeit, Kornform und
Korngrof3e sind fur den guten Wirkungsgrad die aus-
schlaggebenden Faktoren.
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