Sicherheit fur den Planer

Kesselsand bietet sich fir zahlreiche Aufgaben im
Erd— und Stral3enbau an, wie z.B. Aufschittungen,
Hinterflllungen, Bodenverbesserungen, Grabenver-
fllungen und Tragschichten. Besondere Einbauge-
rate sind nicht erforderlich.

Kesselsand wird bevorzugt als lose Ware angelie-
fert. An vielen Produktionsstandorten stehen grol3e
Lagerkapazitaten mit Bahn-, Wasser- und Stral3en-
anschluss zur Verfugung.

Auf Grund seiner Materialeigenschaften kann Kes-
selsand problemlos entsorgt und recycelt werden.
Als mineralischer Baustoff ist Kesselsand nicht
brennbar.

Bild 5: Kesselsand als Pflasterbettung

Bild 6: Kesselsand als Untergrund

Kesselsand zeichnet sich durch eine gute Umwelt-
vertraglichkeit aus. Der Gehalt an Spurenelementen
liegt im Bereich des Vorkommens naturlicher Boden.
Sie sind auslaugsicher in die silikatische Matrix ein-
gebunden.

Die geplante Bauaufgabe sollte mit dem Baustoffan-
bieter im Detail durchgesprochen werden um die
Eigenschaften des vorgesehenen Kesselsandes und
die Anforderungen im gegebenen Einzelfall optimal
aufeinander abzustimmen. Bei den Anbietern und
Produzenten von Kesselsand liegen praktische Er-
fahrungen vor, die in jedem Fall abgefragt und ge-
nutzt werden sollten.
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Kesselsand

Kesselsand wird bei der Verbrennung von Steinkohle in den Trockenfeuerungskesseln moderner
Kraftwerke erzeugt. Kesselsand entsteht aus dem Begleitgestein der Kohle.

Einige Kesselsande sind nach DIN EN 13055-1 als leichte Gesteinskérnung zertifiziert.

Durch die porige Struktur der Einzelkérner verbindet Kesselsand geringes Eigengewicht mit guten
bodenmechanischen Eigenschaften. Das Material eignet sich hervorragend fur Aufschittungen,
Bauwerkshinterfillungen und Bodenverbesserungen. Kesselsand ist umweltvertraglich und wirt-
schaftlich. Durch den Einsatz von Kesselsand werden natiirliche Ressourcen geschont und Energie
gespart, die vergleichbare Baustoffe zur Aufbereitung oder Herstellung bendétigt wirde.



Herstellung

Kesselsand wird in den umweltfreundlichen Trocken-
feuerungen moderner Steinkohlekraftwerke erzeugt.
Beim Verbrennungsprozess bleibt das mineralische
nicht brennbare Begleitgestein der Kohle als
Verbrennungsriickstand ubrig.

Der grofte Teil der Verbrennungsrickstédnde wird
als staubfeines Produkt durch Elektrofilter dem

Rauchgas als Flugasche enthommen (ca. 90 Gew.-%).
Die beim Verbrennungsprozess durch Sinterung ent-
stehenden Agglomerate, die auf Grund ihrer Masse
nach unten fallen (ca. 10 Gew.-%), werden am Bo-
den des Kessels Uber einen Wasserbehélter mit ei-
ner Kratzvorrichtung nass als Kesselsand abgezo-
gen.

Eigenschaften

Als Gesteinsrlickstand der Steinkohle besteht Kes-
selsand im wesentlichen aus Alumosilikaten, die
auch die Hauptbestandteile der Erdkruste bilden. Die
genaue chemische Zusammensetzung des Kessel-
sandes hangt von der Herkunft der Steinkohle und
den eingestellten Verbrennungsbedingungen ab.

Anhaltswerte fur die chemische Zusammensetzung
sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Anhaltswerte fir die Bestandteile von Ke  sselsand aus
Steinkohle (bezogen auf glihverlustfreie Substanz)

Bestandteile Gehalt
(Angaben als Oxide) (Gew.-%)
SiO, 40 bis 55
Al,O5 23 bis 35
Fe 03 4 bis 17

CaO 1 bis 8
MgO 0,8 bis 4,8
KO 1,0 bis 5,5
Na,O 0,1 bis 3,5

SO, <10

TiO, 0,5bis 1,3

Der Gluhverlust von Kesselsand liegt in der Regel unter
10 Gew.-%. Kesselsand ist in unterschiedlichen Korn-
bereichen lieferbar (s. Bild 1). Feine Kdrnungsbander
reichen bis 1 mm, grobe bis 8 mm. Die Streubreite der
Kornverteilung ist bei den einzelnen Feuerungsanlagen
unterschiedlich. Die Einzelkdrner sind denen von ge-
blahtem und gebrochenem Leichtzuschlag vergleich-
bar. Sie weisen unregelmafig aufgebrochene, rauhe
Oberflachen auf.

Die Kornanteile kleiner 0,063 mm sind stoffbedingt
nicht quellfahig. Die Kornrohdichte bestimmt nach dem
BVK-Verfahren, liegt in der Regel zwischen 1,0 und
1,6 g/cm3. Aufgrund des Herstellungsprozesses
(Sammeln im Wasserbad) ist der Kesselsand anfangs
wassergesattigt. Nach 10 bis 14-tdgiger Lagerung
sinkt der Wassergehalt durch Entwésserung auf 20 -
25 Gew.-%.

Bild 1: KorngréRenverteilung ausgewahliter handelsib licher
Kesselsande

Bild 2: Kesselsand im Dreistoff-Diagramm

Kesselsand als leichte Gesteinskdérnung

Bild 4: Kesselsand im Hohlblockstein

Kesselsand kann als leichte Gesteinskdrnung nach DIN
EN 13055-1 in Beton und Mdrtel eingesetzt werden.

Mittels werkseigener Produktionskontrolle und Fremd-
Uberwachung unterliegt Kesselsand einer regelmafi-
gen Qualitatssicherung.

Auch beim Mauerwerksbau, bei der Produktion in Mau-
ersteinen, Betonwaren oder Werkfrischmorteln werden
Kesselsande genutzt, wobei die Einhaltung der Quali-
tatsanforderungen der jeweils geltenden Normen und
Regelwerke durch werkseigene Produktionskontrollen
sicher gestellt wird.

Mineralstoff fir den Garten— und Landschaftsbau

Kesselsand eignet sich als Tragschicht fir den Rasen,
als Bodenhilfsstoff (Verbesserung der Krimelstruktur
des Bodens, Aufwertung von Komposten), fur gartneri-
sche Erden sowie zur Herstellung von Spezialsubstra-
ten (fur Stauden, in Baumschulen usw.). Insbesondere
fur Dachbegriinungen. Kesselsand ist frei von keimfahi-

gen Samen und regenerationsfahigen Pflanzenteilen
und kann ohne zuséatzliche Aufbereitung bzw. Sortie-
rung verwendet werden. Als offenporiger Mineralstoff
besitzt Kesselsand ein gutes Wasserspeichervermégen
und verringert somit das Austrocknen der Vegetation.

Leichtgewicht fur sichere Schittungen

Ein wichtiges Anwendungsgebiet fur Kesselsand ist der
Erd- und StraRenbau. Die Verarbeitung erfolgt mit den
im Erd- und Stral3enbau ublichen Geréten.

Kesselsand verbindet geringes Eigengewicht mit aus-
reichender Stabilitat der fertigen Schittung. Wichtige
bodenmechanische Eigenschaften von Kesselsand
sind als Anhaltswerte in Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2: Bodenmechanische Eigenschaften von Kessel sand
(Anhaltswerte)

Proctordichte 0,9 bis 1,2 g/lcm?
Optimaler Wassergehalt 25 bis 30 Gew.-%
Reibungswinkel 30 bis 40°
Durchlassigkeitskoeffizient 10*bis 10 °m/s

(verdichtetes Material)

Eine Aufbereitung von Kesselsand ist fir die meisten
bodenmechanischen Anwendungsfélle nicht erforder-
lich. Es genugt in der Regel eine Zwischenlagerung
zum Zwecke der Entwéasserung. Beim Einbau soll der
Wassergehalt unterhalb des optimalen Wassergehaltes
liegen.

Im Erd- und StraBenbau wird Kesselsand allein oder
gemischt mit Flugasche, Granulat und/oder Sand im
Unterbau, in Verflll- und Dammbaumafnahmen sowie

fur Bodenverbesserungen nach ZTVE-StB verwendet.
Es sind die aus wasserwirtschaftlicher Sicht festgeleg-
ten Regeln zu beachten. Bei der Priifung des Wider-
standes gegen Frost gemald TP Min-StB, Teil 4.3.2, mit
Wasser als Priifflissigkeit, liegt die Absplitterung nach
10 Frost-Tausalz-Wechseln unterhalb des festgelegten
Grenzwertes.

Bild 3: Verdichtung von Kesselsand



