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Schmelzkammergranulat
Im Erd-, Grund- und Stral3enbau

Schmelzkammergranulat ist ein idealer Baustoff fur den Erd-, Grund-, Stral3en- und Wege-
bau. Ein geringes Schuttgewicht, die hohe Scherfestigkeit sowie grof3e Wasserdurchlassig-
keit und gute Filterwirkung sind herausragende Produkteigenschaften. Auch ein Einbau in
kritischem Baugeldnde ist moglich; ebenso wie der Einsatz in allen Wasserschutzzonen, da
sich keine Einschrankungen aus wasserwirtschaftlicher Sicht ergeben.

Jahrlich werden in Steinkohlekraftwerken ca. 2 Millionen Tonnen produziert. Die Verwen-
dung von Schmelzkammergranulat schont natirliche Ressourcen und entlastet die Umwelt
durch Substitution vergleichbarer Baustoffe, die energieaufwendig aufbereitet oder herge-
stellt werden muissen.



Herstellung und Produkteigenschaften

Schmelzkammergranulat wird bei der Verbrennung von
Steinkohle in Schmelzkammerfeuerungen gewonnen -
das sind Kohlefeuerungen, in denen die schmelzflissi-
gen, unbrennbaren Bestandteile bei Temperaturen um
1500 abgezogen und schockartig im Wasserbad ab-
gekihlt werden. Das Material erstarrt dadurch glasig
(amorph) zu Schmelzkammergranulat. Hauptbestand-
teil sind die mineralischen Anteile der Steinkohle.
Schmelzkammergranulat entsteht tberwiegend in einer
KorngréRRe von 0,2 bis 11 mm. Das Material besitzt pro-
duktionsbedingt eine gebrochene Kornform. Besondere
Merkmale sind das geringe Schittgewicht und der hohe
Reibungswinkel, die hervorragende Frostbestandigkeit
und die Unempfindlichkeit gegen Umwelteinfllisse so-
wie die hohe Durchlassigkeit und die gute Filterwirkung
von Schmelzkammergranulat-Schittungen.

Aufbereitungsanlage fur Schmelzkammergranulat

Auflagen aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen
nicht. Deshalb darf Schmelzkammergranulat im Erd-
und StralRenbau auch innerhalb wasserwirtschaftlich
bedeutender und empfindlicher sowie innerhalb hydro-
logisch sensitiver Gebiete fir alle Arten von Konstrukti-
onen eingesetzt werden.

Dies gilt auch in Tragschichten ohne Bindemittel, in
Deckschichten ohne Bindemittel oder als Hinterfullma-
terial fur Brickenbauwerke.

Schmelzkammergranulat ist nur in sehr geringem Mafl3e
auslaugbar und kann daher wie ein natirlicher Mineral-
stoff eingesetzt werden. Andere Baustoffe wie zum Bei-
spiel Beton und Stahl werden nicht angegriffen.

Tabelle 1: Bodenmechanische KenngréfRen von Schmelzk ~ ammer-
granulat

KorngréR3enverteilung mm 0,2-11
Ungleichférmigkeitszahl U d60/d10 3-6
Durchlassigkeitsbeiwert k 103 m/s 1-3
Dichte g/cm3 2,65-2,70
Kornrohdichte (Rohdichte) g/cm?3 2,40 - 2,60
Schittdichte g/cm?3 1,05-1,40
Proctordichte* g/cm?3 1,3-15
Hohlraumvolumen % 37-42
Winkel der inneren Reibung ° 40 - 45
(Scherfestigkeit)

* unabhéngig vom Wassergehalt

Anwendungsbereiche

Die Anwendungsmdoglichkeiten von Schmelzkammer-
granulat umfassen den StraBenbau, einschlie3lich Bet-
tung und Fugenfillung von Pflaster. Das Schmelzkam-
mergranulat wird auch fir die Befestigung landlicher
Wege und anderer Verkehrsflachen, z. B. Parkplatze,
Gehwege, verwendet.

Aufbereitetes Schmelzkammergranulat entspricht in
seinen Eigenschaften den Anforderungen an Edel-
brechsand fur die Verwendung im Stral3enbau.

Als Anwendungsmdéglichkeit im Erd- und Grundbau
sind u. a. zu nennen: Verfillen von Baugruben und Lei-
tungsgraben, Hinterfillen und Uberschiitten von Bau-
werken, Bodenverbesserung, Verwendung in Sickeran-

Schmelzkammergranulat als Rohrgrabenverfillung

lagen und Filterschichten, in Larmschutzwallen und im
Deponiebau. Weitere Anwendungen gehen aus den
BVK-Empfehlungen der Tabelle 2 hervor.

Schm elzkammergranulat als Frostschutzschicht



Anwendungsbeispiele

Pflasterbettungsmaterial

Schmelzkammergranulat wird seit Jahrzehnten im
StraRen- und Wegebau mit und ohne Bindemittel
verwendet. Es eignet sich aufbereitet hervorragend
als Bettung und Fugenfillung von Pflasterdecken
aber auch als Estrichausgleichsschicht im Hausbau.

Rohrgrabenverfillung

Schmelzkammergranulat kann im Wasser eingebaut
werden und erreicht einen hohen Verdichtungsgrad
(>100 % Proctor). Aufgrund der grof3en Scherfestig-
keit ist eine sofortige Befahrbarkeit moglich. Insbe-
sondere bei Leitungsgraben mit hohem Wasser-
drang (Verlegen von Wasserleitungen) ist Schmelz-
kammergranulat der ideale Fllstoff.

Schmelzkammergranulat in kritischem Baugelande

Kritisches Baugelande

Beim Stral3enbau Uber (ehemalige) Schlammweiher, in
Sumpfgelande oder bei Gelande mit hohem Grundwas-
serstand wird Schmelzkammergranulat aufgrund einer
hohen Scherfestigkeit (direkte Befahrbarkeit), seiner
vollkommenen Wasserunempfindlichkeit, seiner guten
Verdichtbarkeit und als kapillarbrechende Schicht hau-
fig verwendet.

Schmelzkammergranulat als Drainage in Sickerstrange  n

Frostschutzschicht

Standige Fremduberwachungsprifungen bescheinigen,
dass das Schmelzkammergranulat die Anforderungen
gemaR ZTV T-StB 95 (Fassung 2002) als Frostschutz-
material im Stral3enbau erfillt. Hohe Verdichtbarkeit
und Standfestigkeit unterstiitzen die Verwendung als
Frostschutzschicht.

Sickerstréange/Drainage

Schmelzkammergranulat ist ein seit Jahrzehnten be-
wahrter Drainagebaustoff. Es greift metallische Werk-
stoffe und Beton nicht an und erflllt u. a. die Anforde-
rungen der fur den Deponiebau geltenden TA-Abfall an
den Porenraum mit ca. 37-42 %. Die bei annéhernd
100 % Proctordichte ermittelten Durchlassigkeitswerte
k liegen bei ca. 1-3 x 10 m/s. Schmelzkammergranulat
ist nach DIN 18130 als stark durchléassig zu bezeich-
nen.

Einsatz nach anerkannten Regeln

Der Einsatz von Schmelzkammergranulat im Stralen-
und Wegebau erfolgt nach eingefuhrten technischen
Bestimmungen und anerkannten Anforderungen wie:

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Erdarbeiten im StralRenbau, ZTV E-
StB 94 (Fassung 1997)

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Tragschichten im StraBenbau, ZTV T-
StB 95 (Fassung 2002)

Technische Lieferbedingungen fir Gesteinkérnun-
gen im StralRenbau, TL Gestein-StB 04

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemi-
sche und Boden zur Herstellung von Schichten oh-
ne Bindemittel im StralRenbau, TL SoB-StB 04
Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur
Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelagen und
Einfassungen, TL Pflaster-StB 2004

Richtlinie fir die Umweltgerechte Anwendung von
industriellen  Nebenprodukten und Recycling-

Baustoffen im Strallenbau, RuA-StB 01

Merkblatt Uber die Verwendung von Schmelzkam-
mergranulat im StralRenbau, FGSV-Nr. 624 (1993)
Anforderungen an den Einsatz von mineralischen
Stoffen aus industriellen Prozessen im Straf3en- und
Erdbau, Gemeinsamer Runderlass d. Ministeriums
fur Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (MUNLV) u. d. Ministerium fir
Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr —
vom 09.10.2001

Guteldberwachung von mineralischen Stoffen im
StralRen- und Erdbau, Gemeinsamer Runderlass d.
Ministeriums fur Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (MUNLV) u. d. Minis-
terium fur Wirtschaft und Mittelstand, Energie und
Verkehr — vom 09.10.2001

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abféallen — Technische
Regeln, Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) —
5. erweiterte Auflage 2004



Tabelle 2: Lieferkérnungen fur Schmelzkammergranula

Anwendungsbereich

Fahrbahndecken

Tragschichten

Untergrund

Sonstiges

[1] Anwendung von Schmelzkammergranulat im Erd- und Grundbau,

Asphaltschichten

Asphaltbinderschichten

Tragdeckschichten

Betondecken

ungebundene Deckschichten

Pflasterbettungsmaterial

Fugenfillung

Asphalttragschichten

Hydraulisch gebundene Trag-
schichten

Ungebundene Tragschichten

Frostschutzschichten

Untergrundverbesserung
Unterbauherstellung
Unterbauverbesserung

Leitungsgraben,

Bettungs- und Verfullmaterial
Bauwerkshinterfllung
Arbeitsraumverfullung
Baugrundverbesserung
Bodenverfestigung
Drainagematerial

Gutachten: WPW Geoconsult GmbH, 26.11.1996

[2] Kiefer, F. und Winske, P.: Erweiterung der Einsatzmdglichkeiten von
Schmelzkammergranulat im StraBenbau, VGB Kraftwerks- technik

76, 1996, Heft 6, S. 521-525

t (SKG)

Lieferkdrnung

0/2
2/5

0/2
2/5

0/4
0/5
0/2
0/5
0/2
0/5
0/4
0/5
0/4
0/5
0/2

0/4
0/5
0/4
0/5
0/4
0/5
0/X

0/X
0/X
0/X

0/X
0/X
0/X
0/X
0/X
0/X

Literaturhinweise

Bezeichnung

SKG-Edelbrechsand
SKG-Edelsplitt

SKG-Edelbrechsand
SKG-Edelsplitt

SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Edelbrechsand

SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Brechsand/Splitt
SKG-Rohprodukt

SKG-Rohprodukt
SKG-Rohprodukt
SKG-Rohprodukt

SKG-Rohprodukt
SKG-Rohprodukt
SKG-Rohprodukt
SKG-Rohprodukt
SKG-Rohprodukt
SKG-Rohprodukt
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Aufbereitung

aufbereitet
aufbereitet

aufbereitet
aufbereitet

aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet

aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet
aufbereitet
unaufbereitet

unaufbereitet
unaufbereitet
unaufbereitet

unaufbereitet
unaufbereitet
unaufbereitet
unaufbereitet
unaufbereitet
unaufbereitet

1 - Baustoffe aus Steinkohlekraftwerken

4 - Schmelzkammergranulat
23 - Schmelzkammergranulat im Hausbau

25 - Schmelzkammergranulat im Deponiebau

Diese Informationen sind mit grof3er Sorgfalt und nach bestem Wissen
zusammengestellt, eine Haftung kann jedoch nicht tbernommen werden.

BVK

Kraftwerksnebenprodukte e.V.
Niederkasseler Kirchweg 97 . 40547 Dusseldorf
Telefon 0211/57 91 95 . Telefax 0211/57 95 24
e-mail: info@bvk-online.com

07/2007

Bundesverband

http://www.bvk-online.com



